
MP 40

MP 40是平均粒径为40.06 µm的微粒。该粉尘的分布为单分散分布，其分布的几何标准偏差仅为3.56 µm。由于分
布范围较小，此类粉尘可用于科学分析，也可用于测量设备的校准。

工作原理

平均粒径为40 µm的微粒

颗粒成分为PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）

Figure 1: MP 40: Microparticles PMMA (3)
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Figure 2: MP 40: Microparticles PMMA

Figure 3: MP 40: Microparticles PMMA (2)

•

MP 40 版本: 2026年07月16日

页码2中的4



•

MP 40 版本: 2026年07月16日

页码3中的4



Particle material PMMA

Particle diameter (maximum) 75 µm

Particle diameter (minimum) 0.5 µm

Particle diameter (mean) 40.06 µm

Geometric standard deviation
(volume)

3.56 µm

Mehr Informationen:
https://www.palas.de/zh/product/mp40
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